ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Contrapiso e Piso ceramico Solarios
Localizagao: EMEI Pequenos anjinhos Joana Scopel Bolsonello

1. OBJETIVO

A presente especificacdo tem por objetivo discorrer sobre técnicas e materiais utilizados
na consolidacdo de contrapiso e piso ceramico de 3 solarios da EMEI Pequenos Anjinhos. Para
execucdo devem ser observadas NBR ABNT 13.753, NBR ABNT 9817 e NBR ABNT 12.260.

2. CONTRAPISO
O contrapiso apresentard média de 2cm de espessura, perfeitamente nivelado, em cada
pano, e exercera também o papel de impermeabilizacdo. Sera do tipo argamassado,
traco 1:4 (cimento:areia), com adicdo de impermeabilizante Sika 1, 1:12 (uma parte de
Sika para 12 de agua). Os niveis de referéncia devem ser previstos para a conducgédo das
aguas de intempéries ao exterior, ou seja, com pelo menos 0,5% de inclinacdo. N&o €
admitida inclinacdo que permita empog¢amento ou direcionamento incorreto das aguas. A

cura deve ser realizada umedecendo-se 0 contrapiso por um prazo minimo de 7 dias.

3. PISO CERAMICO
Deverao ser executados conforme NBR-9817, principalmente com relacdo a caimentos,
niveis, alinhamentos, juntas de assentamento, juntas de movimentacdo e
dessolidarizacdo, aderéncia e aceitacdo ou rejeicdo. Serdo empregados pisos
ceramicos conforme indicacdo. As ceramicas serdo de primeira qualidade, com
metrificacdo e tonalidade homogénea. N&o deverdo apresentar escamas, deformacodes
ou gretagem. As ceramicas serdo assentes com argamassa colante industrializada. Os

pisos ceramicos serdo devem ser LE com dimensdes 58cm x 58cm nas cores a definir
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pelo projetista. Todas as superficies devem estar secas, livre de Oleos ou tintas. Sera
utilizada Argamassa colante ACIIl. A instalacdo de pecas deve ser prevista de forma a
ndo gerar muitos recortes e limitar o coeficiente de perda de material. O recorte
necessario devera ser feito com ferramentas apropriadas e com perfei¢cdo. Ao final dos
servigos as superficies deverdo apresentar-se niveladas e concordantes com os demais

revestimentos de pisos.

Capao Bonito do Sul 09 de setembro de 2024.

Luise Morais
Engenheira Civil
CREA-RS 209020
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